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Auftraggeber: Firma
ORAFOL Klebetechnik GmbH
Postfach 10 02 41

16502 Oranienburg

Auftrag vom:  08.03.2005

Auftrag: Priifung von selbstklebender Folie auf Pressspan

- Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaften ,Arbeitsraume und Arbeits-

bereiche mit erhéhter Rutschgefahr* DIN 51 130
Handelsbezeichnung: ,ORAGUARD 255 AS*
(Dicke 0,170 mm)

1. Auftragsgegenstand

Am 08.03.2005 wurden gemaR dem o.a. Auftrag mehrere Platten in die
Materialpriifungs- und Versuchsanstalt Neuwied eingeliefert. Es handelte sich dabei
It. Angabe des Auftraggebers um einen Bodenbelag aus selbstklebender Folie auf
Pressspan mit der Handelsbez.: ,ORAGUARD 255 AS* (Bild 1, Anlage 1). Seitens der
MPVA wurde die eingereichte Selbstklebefolie auf eine Pressspanplatte aufgeklebt und
so ein Musterbelag in den Abmessungen 500 x 1000 x d hergestellt.

Der eingereichte Probekdrper wurde in der MPVA Neuwied mit der Auftragsnummer, der

Materialbezeichnung sowie der Ziffer 1 gekennzeichnet. A7 und PN
Pt eatel 4R
.f'lxb - 6\0\\
Auftragsgemal sollte die 0.g. Priifung durchgefiihrt werden. (ré“ xS0 3 \
={ prutstelie

Die in diesem Priifbericht beschriebenen Verfahren sind nicht Gegenstand der DAP-Akkreditierung der MPVA Neuwied. Die Priffergebmisse- bediehe ausschiieflichyauf die Priifkirper. Die
LU iigheit 1, sofem hier keine ar ffen werden, den Anforch .derm . & Ditumsafiiabezur Probenvorbereitung

entspricht, sofem kein abweichender Himweis erfolgt, dem Datum der Prifung. Die Wiedergabe cieses Priifberichtes in geldirzter Form, allszudswéisa, b 2 1)
schiiftichen Genehmigung der MPVA Neuwied erfol
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2. Priifungen und Priifergebnisse

2.1 Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften nach DIN 51 130

Die  Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften erfolgte  nach
DIN 51 130 : 2004-04 ,Prifung von Bodenbeldgen — Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft - Arbeitsrdume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr -
Begehungsverfahren — Schiefe Ebene" an einem Musterbelag mit den Abmessungen
von ca. 1000 x 500 x 30 mm. Die Probe wurde durch die MPVA Neuwied hergestellt.

Es wurde ein mittlerer Neigungswinkel von 11,8° ermittelt.

Der Bodenbelag aus selbstklebender Folie auf Pressspan, Handelsbezeichnung
,ORAGUARD 255 AS" ist in die Bewertungsgruppe ,,R 10 einzustufen.

Die Durchfuihrung der Priifung erfolgte am 10.03.2005.

Neuwied, 14. Marz 2005
Ro/hi

Sachbearbeiter
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Bild 1: Bodenbelag aus selbstklebender Folie auf Pressspan
Handelsbez.: ORAGUARD 255 AS (Dicke 0,170 mm)



